ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Coloquio 02 08 2023
Nombre y Apellido:

Oportunidad:
Nota cursada:
Padron:

1. Clasificar cada una de las estructuras mostradas en la figura como mecanismo, isostatico o

hiperestatico, analizando generacidn del reticulado y vinculacién aparente.
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2. Se lleva a cabo un ensayo de traccidon en una probeta de bronce

gue tiene un diametro de 10 mm utilizando una longitud calibrada de
50 mm. Cuando una carga de traccién P alcanza un valor de 20 kN, la

distancia entre las marcas de calibracion aumenta 0.122 mm.
2.1 Cual es el mdodulo de elasticidad E del bronce?

2.2 Si el didmetro disminuye 0.00830 mm, cual es la relacién de

Poisson?

3. Indique con si o no, en cuadl de los casos siguientes es valida la hipoétesis de Coulomb. Justificar, indicando
cuales son las formulas que controlan la tension tangencial maxima y el dngulo de torsion especifico para

cada caso.

4. Si se sabe que para la viga cuya seccion transversal es la
mostrada en la figura sometida a flexion simple, la tension
admisible es de 120 MPa en traccién y de 150 MPa en compresion,
se pide:

4.1 Calcular baricentro de la seccidon y posicién del eje neutro.
4.2 Determine el maximo par M (kNm) que puede aplicarse.
4.3 ¢Qué opina de la eficiencia de disefo, con respecto a
tensiones maximas y minimas en la seccién ? Justificar.
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tiene la seccidn transversal mostrada en la figura.
Se pide determinar la tensién tangencial por corte en MPa:
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5. El esfuerzo de corte vertical es de 25 kN en una viga que



